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ПАСПОРТ 

стандартного образца утвержденного типа 

набор VSLS2 ГСО 13000-2025/ ГСО 13006-2025  
Наименование стандартного образца: стандартные образцы состава латуней свинцовых (набор 

VSLS2). 

Назначение: установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) 

характеристик средств измерений, контроль точности результатов измерений при условии 

соответствия метрологических и технических характеристик стандартных образцов (СО) 

критериям, установленным в методиках измерений; аттестация методик измерений, 

применяемых при определении состава латуней марок ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС63-3, ЛС59-1В, ЛС59-

1, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, ЛЖС58-1-1 (ГОСТ 15527-2004), ЛЦ40С, ЛЦ40Сд, ЛЦ25С2 (ГОСТ 

17711-93), ЛС, ЛСч, ЛСд, ЛСдч, ЛОС (ГОСТ 1020-97) спектральными и химическими методами 

анализа. СО могут быть использованы совместно с другими СО состава латуней свинцовых. 

СО могут применяться: 

- для поверки и калибровки средств измерений (СИ) при условии соответствия стандартных 

образцов обязательным требованиям, установленным в методиках поверки и методиках 

калибровки средств измерений; 

- для испытаний СИ и СО в целях утверждения типа, при условии соответствия метрологических 

и технических характеристик СО критериям, установленным в программах испытаний СИ и СО 

в целях утверждения типа;  

- для других видов метрологического контроля, при соответствии метрологических 

характеристик СО требованиям процедур метрологического контроля. 

Срок годности экземпляра СО: 25 лет. 

Химический состав набора VSLS2 приведен в таблице  

Таблица  – Массовая доля элементов, % 

Номер ГСО в наборе 
ГСО 13000-

2025 

ГСО 13001-

2025 

ГСО 13002-

2025 

ГСО 13003-

2025 

ГСО 13004-

2025 

ГСО 13005-

2025 

ГСО 13006-

2025 

Индекс СО в наборе VSLS2-1 VSLS2-2 VSLS2-3 VSLS2-4 VSLS2-5 VSLS2-6 VSLS2-K 

Алюминий Al 0,0059 0,525 0,0322 0,157 0,0561 1,23 0,000544 

Мышьяк As 0,120 0,059 0,0103 0,0257 0,0063 0,00151 0,00247 

Висмут Bi 0,00188 0,00131 0,00391 0,0094 0,0192 0,0311 0,00500 

Железо Fe 0,0347 0,208 0,082 (0,444) 0,0080 0,98 0,0064 

Марганец Mn 0,498 0,206 0,0388 0,0069 0,0917 0,0138 0,00258 

Никель Ni 0,586 1,13 0,0797 0,196 0,0065 0,0276 0,00294 

Фосфор P 0,00207 0,0136 0,0066 0,0297 0,0041 (0,0419) 0,00273 

Свинец Pb (1,99) 0,99 4,10 1,47 3,05 0,515 1,85 

Сера S - (0,0013) (0,0009) - (0,0008) (0,0018) - 

Сурьма Sb 0,00427 0,0029 0,0142 0,0289 0,607 0,120 0,00244 

Кремний Si 0,161 0,0545 0,0169 0,45 0,0075 (0,0096) 0,00283 

Олово Sn 0,00249 1,26 0,057 0,418 0,201 0,0110 0,00257 

Цинк Zn (19,5) (25,2) (28,9) (41,0) (25,2) (38,0) (41,3) 

Медь Cu (77,1) 70,4 (66,7) 55,76 (70,8) 59,06 (56,78) 

Примечание – значение массовой доли элемента, указанное в скобках, является ориентировочным. 

CO состава латуни свинцовой (набор VSLS2) являются аналогом ранее выпущенных  

ГСО 10892-2017 VSLS1. Набор стандартных образцов VSLS2 сличен с ранее выпущенным 

комплектом СО состава латуни свинцовой (комплект VSLS1) (ГСО 10892-2017). 


