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Наименование стандартного образца: Стандартные образцы состава сплавов алюминиевых 

литейных группы I (комплект VSAC11). 
 

Назначение: градуировка средств измерений, применяемых при определении состава сплавов 

алюминиевых литейных марок АК7, АК7ч, АК7пч, АК8л, АК9ч, АК9с, АК12, АК12ч, АК12пч, 

АК12 оч., АК12ж по ГОСТ 1583-93 (типов 336, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 364 по международной 

классификации сплавов алюминиевых) спектральными методами; аттестация методик измерений 

состава сплавов алюминиевых системы алюминий-кремний-магний.  

СО могут применяться при поверке средств измерений, испытаниях средств измерений  и 

стандартных образцов с целью утверждения типа,  контроле точности результатов измерений при 

условии соответствия их метрологических и технических характеристик критериям, установленным 

в методиках поверки, программах испытаний и методиках измерений. 

Метрологические характеристики: 

 Аттестованная характеристика СО: массовая доля элемента в процентах, % 

№ 

п/п 
Элемент 

Индекс СО 

VSAС11-1 VSAС11-2 VSAС11-3 VSAС11-4 VSAС11-5 VSAС11-6 

1 Магний Mg 0,00353 0,0197 0,0667 0,464 0,140 0,91 

2 Кремний Si 4,89 6,02 7,36 10,2 8,94 11,83 

3 Марганец Mn 0,00203 0,0090 0,0339 - 0,091 - 

4 Медь Cu 0,0059 0,0239 0,506 0,117 0,239 1,30 

5 Титан  Ti 0,0034 0,0109 - - - 0,059 

6 Никель Ni 0,00236 0,0111 0,0301 0,246 0,082 0,70 

7 Бериллий Be 0,00075 0,0046 0,076 0,215 - 0,035 

8 Хром Cr 0,00109 0,0043 0,0223 - 0,0191 - 

9 Железо Fe 0,072 0,027 0,54 - 0,168 - 

10 Галлий Ga - 0,00173 0,0242 0,0049 0,0058 0,0060 

11 Литий Li 0,000321 - 0,00035 0,0053 0,00361 - 

12 Натрий Na 0,0018 - 0,0036 0,0157 0,0064 0,0056 

13 Свинец     Pb 0,0122 0,0127 0,0085 0,113 0,0122 0,0106 

14 Сурьма Sb 0,0033 - - - 0,0079 - 

15 Олово Sn 0,00161 0,00171 0,0119 0,111 0,0351 0,0082 

16 Стронций Sr 0,00046 0,00139 0,0055 0,0233 0,050 0,0066 

17 Ванадий V 0,00160 0,00388 0,087 - 0,0232 - 

18 Цинк       Zn 0,00187 0,0109 0,0301 1,00 0,153 0,111 

19 Цирконий Zr 0,00220 0,0088 0,0115 0,0362 0,0232 0,163 

 

массовая доля элементов в процентах, установленная ориентировочно:  

 

Элемент 
Индекс СО 

VSAC11-2 VSAС11-3 VSAС11-4 VSAС11-5 VSAС11-6 

Марганец Mn - - 0,36±0,06 - 0,39±0,15 

Титан  Ti - 0,28±0,06 - 0,21±0,07 - 

Хром Cr - - 0,055±0,015 - 0,073±0,025 

Железо Fe - - 1,2±0,2 - 1,4±0,4 

Литий Li 0,012 - - - - 

Сурьма Sb - 0,010 - - 0,008 

Бор B - 0,0002 0,0009 0,0003 - 

 


