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ПАСПОРТ 
 

стандартных образцов утвержденного типа 
набор VSB2.2 ГСО 11319-2019/ ГСО 11324-2019 

 

Наименование стандартных образцов: стандартные образцы состава бронз оловянных  

(набор VSB2.2) 

 Назначение:градуировка средств измерений, аттестация методик измерений,  применяемых при 

определении состава бронз оловянных марок БрОФ8-0,3, БрОФ7-0,2, БрОФ6,5-0,4, 

БрОФ6,5-0,15, БрОФ4-0,25 (ГОСТ 5017-2006) спектральными, физическими и химическими 

методами. СО могут быть использованы при поверке средств измерений, испытаниях средств 

измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа, контроле точности результатов 

измерений при условии соответствия их метрологических и технических характеристик 

критериям, установленным в методиках поверки средств измерений, программах испытаний и 

методиках измерений.  

Метрологические характеристики: 
Аттестованные характеристики СО: массовые доли элементов, в процентах (%); 

Таблица 1. Аттестованные значения СО и границы абсолютной погрешности аттестованного 

значения СО при доверительной вероятности Р=0,95, (± ∆), в процентах (%). 

 

Таблица 1. Аттестованные значения СО: массовые доли элементов в процентах (%)  

 

Номер ГСО в 

наборе 

ГСО 11319 

-2019 

ГСО 11320 

-2019 

ГСО 11321 

-2019 

ГСО 11322 

-2019 

ГСО 11323 

-2019 

ГСО 11324 

-2019 

Индекс СО в 

наборе 
VSB2.2-1 VSB2.2-2 VSB2.2-3 VSB2.2-4 VSB2.2-5 VSB2.2-6 

Алюминий Al 0,00056 0,00070 0,0036 0,0006 0,0151 (0,000055) 

Висмут Bi (0,00075) 0,0111 0,0022 0,00081 (0,00051) 0,0051 

Железо Fe 0,0109 0,0211 0,0653 0,0143 0,0096 0,0032 

Кремний Si 0,0025 0,0057 (0,0023) (0,0021) (0,0018) 0,0098 

Магний Mg 0,0106 0,00212 0,0052 0,00050 0,0012 (0,00014) 

Марганец Mn 0,0010 0,0371 0,0066 0,0026 0,0153 0,0026 

Мышьяк As 0,0052 0,0121 0,0026 0,00055 (0,00016) 0,00122 

Никель Ni 0,0059 0,0109 0,0442 0,100 0,22 0,0278 

Олово Sn 8,67 6,87 7,50 5,75 7,81 3,42 

Свинец Pb 0,0039 0,0043 0,0197 0,00613 0,00164 0,0334 

Сера S 0,00190 0,0141 0,0039 0,0253 0,00068 (0,0018) 

Сурьма Sb (0,0018) 0,00415 0,0081 (0,00205) 0,00195 0,00106 

Фосфор P 0,446 0,156 0,238 0,319 0,094 0,206 

Цинк Zn 0,321 0,0527 0,1107 0,199 0,0223 0,0113 

Примечание- массовые доли элементов в процентах (%), приведенные в скобках являются    

ориентировочными для СО состава бронз оловянных.  

 

Срок годности экземпляра СО: 25 лет. 
 

 


