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ПАСПОРТ 
 

стандартного образца утвержденного типа 
ГСО 1141_-2019 (VSB4.2-_)   

из набора VSB4.2 ГСО 11414-2019/ ГСО 11419-2019 
 

Наименование стандартного образца: стандартный образец состава бронз оловянных  

литейных  

 Назначение: градуировка средств измерений, аттестация методик измерений,  применяемых 

при определении состава бронз оловянных марок БрОЦС-4-4-2,5, БрОЦС4-4-4  по ГОСТ 5017-

2006, БрО4Ц7С5, БрО3Ц7С5Н1, БрО5Ц5С5, БрО6Ц6С3 по ГОСТ  613-79, БрО3Ц8С4Н1, 

БрО6Ц6С2х, БрО3Ц13С4, БрО5Ц6С5, БрО3Ц6С5 по ГОСТ 614-79 спектральными, 

физическими и химическими методами. СО может быть использован при поверке средств 

измерений, испытаниях средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа, 

контроле точности результатов измерений при условии соответствия его метрологических и 

технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки средств 

измерений, программах испытаний и методиках измерений.  

Метрологические характеристики: 
 

Таблица 2. Аттестованные значения СО: массовые доли элементов в процентах (%)  

Номер ГСО в 

наборе 

ГСО 11414 

-2019 

ГСО 11415 

-2019 

ГСО 11416 

-2019 

ГСО 11417 

-2019 

ГСО 11418 

-2019 

ГСО 11419 

-2019 

Индекс СО в наборе VSB4.2-1 VSB4.2-2 VSB4.2-3 VSB4.2-4 VSB4.2-5 VSB4.2-6 

Алюминий Al 0,0014 0,036 0,0135 0,0091 0,216 0,0077 

Мышьяк As 0,0024 0,0120 0,0058 0,080 0,0241 0,204 

Висмут Bi 0,00139 0,0054 0,0035 0,0059 0,0232 0,0152 

Железо Fe 0,039 0,0054 0,091 0,195 0,748 0,130 

Магний Mg 0,0023 0,0083 0,0043 0,00054 - - 

Марганец Mn 0,472 0,0053 0,0432 0,0174 0,061 0,064 

Никель Ni 2,08 0,0102 0,0486 0,466 0,0979 0,275 

Фосфор P 0,116 0,0145 0,063 0,0283 0,0053 0,034 

Свинец Pb 1,46 4,7 2,36 3,53 5,99 8,07 

Сера S 0,0039 (0,0021) (0,0071) 0,0087 (0,043) 0,0053 

Сурьма Sb 0,00298 0,0077 0,0245 0,0805 0,296 0,90 

Кремний Si (0,0048) 0,00174 0,101 0,0173 0,0569 0,0256 

Олово Sn 1,87 6,21 3,08 4,82 8,11 6,69 

Цинк Zn 3,02 10,43 3,84 6,63 1,72 4,57 

Примечание: массовые доли элементов, приведенные в скобках, являются    

ориентировочными.  

Срок годности экземпляра СО: 25 лет. 

Дата выпуска: 24 октября 2019 г. 
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